CAPACIDADE DE ADSORGAO DO CARVAO ATIVO
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O carvao activado & uma forma de carbono puro de grande porosidade, que contém micro-poros que
adsorvem moléculas, contudo sem modificar a composicdo quimica do produto tratado. Este tipo de carvag é
obtido a partir da queima controlada com baixo teor de oxigénio de certas madeiras, a uma temperatura de
800°C a 1000°C, tomando-se o cuidado de evitar que ocorra a queima total do material de forma a manter sua

porosidade.
Acetado de Amila A Anilina A Dimetikanilina A Nlmﬂn_g A
Acetado de Etila A | Animais Mortos A | Dioxana A | Nitro Benzeno A
Acetado de Venila A Anticécticos A | Dédxido de Carbono c Nitroglecerina A
Acetado Isopropllico A Aromas de Alimento A | Ditxido de Nitrogé&nio Nitropropana B
Acatato de Butlla A | Brometo de Etila A | Diclorotetrafluoretana A | Nitrotelueno A
Acatato de Metiia B Brometo de Metila B | Désulfeto de Carbono A Nitroetann B
Acetato Progilico A | Bromo A | Etano D | Nitrometano A
Acatileno C | Benzeno A | Ever Amilico A | Octano A
Acetona B | Butano C | Eter Butilico A | Octeno A
Acido Acético B | Butanona C | Ever g | Odor de Borracha B
Acido Acrilico A | Butileno A | Ever Isopropllico A | Dador de Cadéver A
Acida Bromidrice € | Canfora C | Ever Metilico B | Odor de Cozinha A
Acida Butirico A | Ciclohexana A | Eter Propllico A | Odar de Frigarifico C
Acido Carbinico A Ciclohexanol A | Etil Benzeno A Cudor de Matadouro A
Aeido Clanidrico D | Ciclohexanona A | Exilena D | Odor de Paines B
Acido Claridrico [+ Cloreto de Butila A | Fenol A Odor de Sangue A
Acido Fluoridrico C | Cloreto de Etila A | Fertilizantes A | Ogor de Verniz B
Acido Farmico C Clorato de Metila B Fosfogensa B Odor Frutas Maduras A
Arido Hiodidrico B Cloreto de Metileno B | Freon 11 A Odores de Combustdo c
Acido Latico A | Cloreto de Venila A | Freon 113 A | Odores de Hospitais A
Acida Mitrico c Cloreto Isopropilico A | Freon 12 A Oxido de Etileno A
Acido Paimitico A Clareta Propilico A | Formaldeido C Papel em Decompasiclio B
Acido Proplonico A | Cidro A | Fumaga de Cigarro A | Paradiclorobenzeno A
Acido Sulfurico c Clorobenzeno B | Gas de Asfalto A Pentano A
Acida Urico A | Clerobutadiens A | Gases de Glea Diesel A | Petanona -
Acido Valérico A | Clorofdrmio A | Gasoling A | Pesticida A
Acrilato e Etila A Combustiveds Liquidos A | Heptana A Propana B
Acrilato de Metila A | Comp, De Limpeza A | Hexana B | Propila Mercaptana A
Acrilondtrila A Creosoto A | Hidrogénio c Propionaldeido 8
Adesivos B | Cresol A | Todo A | Querosens A
Alcatrdo A | Decano A | Lubrif. Oleos e Graxas A | Terebentina A
Alcoaod Amilica A Detergentes A Metil Ciclohexana A Tetrachoreto de Carbono A
Alcool Butilico A | Dibromobensens A | Metil Ciclohexanal A | Tetracloroetano A
Alcool Etilico B Dibromoectano A | Meti Ciclohexanona A Tetraclorpetileno A
Alcoal Isoproplico A | Diciclopentadieno A | Metil Ghical A | Tiofeno A
Alcool Metilico B Diclorodifiuometano A | Mercaptanas Mac. Mol, A Talweno A
Alcool Propilico A | Diclogtano B | Metitisobutiicatona A | Tricloroetans A
Aldeido Ackticn C | Dicloroetilena A | Manociorobenzens A | Toluenoisocianato A
Aldeido Batilico B Dicloronitroetano A | Monofuortritiomometena 8 Triclproetileno C
Aldeido Vakérica A | Dicloromonafiugrmetans B | Monowido de Carbono o | Urea o
Amonia b0 | Dickoropropano A | yara A | Vinagre B
Anidrica Acético A Disulfeto de Carbono A | Namateno A Yileno A
NIVEL CAPACIDADE % de Adsorcio/ Peso do Carviio Ativo

A ALTO 25 A 50

B BOM 15 & 25

[ MEDIA Menor que 15

o BAIXA Menor que 5
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